
Bijlage A. Werkinstructie onderzoek chroom-6 en zware metalen conserveringssysteem

Chroom VI Chroom Aluminium Lood Zink Kobalt Nikkel Cadmium PAK

Complex Object Objectcode Element Bouwdeel Variant Test 
numme

r

Aantal 
verflagen

mg/kg of 
ja/nee

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/k
g

mg/kg µg/kg Onderbouwing 
lokatiekeus

Opmerkingen / 
kleur toplaag

Sluis Panheel Sluis Panheel 58C-001-01 Kerende constructie 
FUBEN Bolder Kleur Zwart

1 8
Kerende constructie 
FUBEN Bolder Kleur 

Zilvergrijs 2 12
Kerende constructie 
FUBEN Damwand

3 4
Kerende constructie 
FUBOV Bolder

4 9
Kerende constructie 
FUBOV Damwand

5 4

Sluis Panheel Brug Sluis Panheel 58C-001-03 Hoofddraagconstructie Boog
6 6

Hoofddraagconstructie dwarsdrager
7 8

Hoofddraagconstructie hangstang
8 6

Hoofddraagconstructie leuning Kleur Geel
9 5

Hoofddraagconstructie leuning Bijwerkplek
10 7

Steunpunt STP 1 11 6
Steunpunt STP 2 12 8

AnalyseresultatenOnderzoekslocatieLocatie Aanvullingen


