
PVC Ø315, PVC Ø400

PVC buis-mofstuk

PVC buisgedeelte vooraf bezanden

Onderbak met overmaatse sparing

Let op:
PVC heeft geen hechting met specie, zelfs niet als het oppervlak ruw is.
Daarom is het nodig om het deel van de PVC-buis dat wordt ingestort
eerst te voorzien van een zandlaag. Dit doe je door het dik in te smeren
met PVC-lijm en vervolgens droog zand op de natte lijm te strooien.
Na het drogen ontstaat er een "steenachtige" laag op het PVC, die goed
hecht met de specie.

Bij overmaatse aansluiting omstorten met
beton aan de buitenzijde van de inspectieput.
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